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Výklad

Vlastnosti betonu

Pozitivní

· vysoká pevnost v tlaku
· vysoká variabilita - možno provést bednění jakéhokoliv tvaru

· nehořlavý

· tepelná akumulace -> tepelná setrvačnost objektu
· a další
Negativní

· malá pevnost v tahu

· veliká hmotnost
· tepelná vodivost

· estetika

· a další
Historie betonu

Vzhledem k různým definicím betonu je možno najít několik "nejstarších" aplikací. 
Pravěk betonu

Některé historické nálezy potvrzují existenci betonu již v době bronzové, kdy byly nalezeny zbytky staveb z materiálu obdobného betonu, a to z doby 7 000 let 
př. n. l. V letě 1985 byly v Izraeli odkryty zbytky stavby právě s takto starým betonem.
Na starém kontinentu je nejstarší nález betonu okolo roku 5 600 před Kristem, a to v Srbsku na břehu řeky Dunaj.
Jednou z nejstarších aplikací je použití betonu na vodní cisterny v Jeruzalémě okolo 1 000 př. naším letopočtem!!
Dalším doloženým užitím betonu je Řecká technologie, kdy nosné zdivo tvoří prakticky 2 stěny z kamene a mezera byla zalívána směsí, ne nepodobnou betonu,
s vkládáním větších kamenů. Stěny tak vlastně tvoří ztracené bednění, Řeky zvané emplekton. Jednalo se o první užití ztraceného bednění a vedlo k urychlení výstavby a progresivitě výstavby.

Užití materiálu s hydraulickými schopnostmi je písemně doloženo v knize Casearova stavitele " Deset knih o architektuře".
VI . PUTEOLSKÝ PRÁŠKOVITÝ PÍSEK

Existuje také jeden druh práškovitého písku, který vytváří přirozeným způsobem podivuhodné věci. Vyskytuje se v krajích u Bají na území městeček ležících okolo hory Vesuvu. Tento práškovitý písek, smíšen s vápnem s kusovým kamenem, dodává pevnosti nejen stavbám vůbec, ale dokonce s jeho pomocí tvrdnou pod vodou i hráze stavěné v moři. Děje se to zřejmě z důvodů, že pod těmi horami jsou rozžhavené kusy půdy i mnohé prameny, což by se nedělo, kdyby v hlubinách pod nimi nebyly velké ohnivé zdroje hořící síry, kamence nebo zemní smoly. Jestliže tedy tři uvedené látky, které oheň svým působením učinil zcela stejným způsobem pórovitými, utvoří jednotnou směs, stmelují se dohromady, když do sebe nabraly náhle tekutinu, přičemž účinkem vlhkosti rychle tvrdnou 
a zpevňují se v celek, takže ani vlnobití, ani síla vody je nemůže od sebe oddělit...

... Aby tyto věci nebyly neznámy těm, kdo provádějí nějakou stavbu, podal jsem, pokud mé vědomosti stačily, výklad o materiálu nezbytném při provádění staveb, o uspořádání základních živlů, v němž je tento materiál od přírody stejně složen, jakož i o tom, jaké přednosti a nedostatky mají jeho jednotlivé druhy. Kdo se tedy dovede řídit údaji tohoto pojednání, bude mít ve věci větší rozhled a bude si moci při stavebních pracích vybrat správné použití jednotlivých druhů materiálu…
Marcuc Vitruvius Pollio, Deset knih o architektuře, Kniha druhá

Pro toto použití byl užíván pouze přírodní materiál, teprve v 19. století dochází 
k objevu výroby cementu, a to slinutím a následným mletím. Vlastnosti tohoto cementu nebyly zpočátku příliš stejnolehlé, později se rozvinutím technologie (mletí, míšení, odpočívání směsi, opětovné mletí, pálení, mletí, míšení, odležení, opětovné míšení a expedice) vedlo ke zkvalitnění vlastností cementu a tedy 
k "předvídatelnosti" vlastností betonu.

Římský beton

Beton schopný tvrdnout a tuhnout pod hladinou vody byl objeven až v období Antiky, přibližně 500 před Kristem. Jedná se o vodní nádrže na ostrově Rhodos v Řecku. 

Pro výrobu betonů se používala vulkanická půda z Pozuoli v Itálii, odtud je název cementu pucolánový a také se z tohoto vulkánu vyrábělo nádobí, odtud název porcelán.

Takto připravovaný beton je použit například i na Pantheonu v Římě. Pro snazší zpracování se do čerstvé směsi přidávalo mléko a vajíčka. Toto je nejstarší příklad plastifikátorů.
Cvičení

1) Najděte další nejstarší příklady užití betonu.
2) Najděte a zakreslete pemrlovací palici.
3) Popište nedestruktivní a destruktivní zkoušky,  které znáte z předmětu MAR 
z druhého ročníku.
Test
Popište: 

1) Vlastnosti betonu.
2) Historii betonu.
VY_32_INOVACE_14_2_01                    - 2 -                            „EU Peníze školám“


[image: image1][image: image2.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




